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- Silver-catalyzed bioleaching of copper, molybdenum and rhenium from a chalcopyrite-molybdenite concenrate. Abdollahi Hadi, Noaparast Mohammad, Shafahi Tonkaboni Sead Zia Aldin, Manafi Zahra, Munoz Jesus A., Tuovinen Olli H. (2015)., International Biodeterioration and Biodegradation, 104(-).

- Application of raw, HCl- and H 2 SO 4 -activated bentonite as adsorbents for the removal of Zn 2+ and Pb 2+ from aqueous solution. Rezapour Meghdad, Abdollahi Hadi,  حمید خرمی, Taghavi valmazuei javad (2014)., Desalination and Water Treatment, 1(1), 1-10.

- Bioleaching of high grade Zn–Pb bearing ore by mixed moderate thermophilic microorganisms. Abdollahi Hadi (2014)., SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 136(-), 241-249.

- Microbial Dissolution of Zn-Pb Sulfide Minerals Using Mesophilic Iron and Sulfur-Oxidizing Acidophiles. Abdollahi Hadi (2014)., Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 36(2), 112-122.

- Modeling industrial thickener using computational fluid dynamics (CFD), a case study: Tailing thickener in the Sarcheshmeh copper mine. Taghizadeh Ebrahim, Soltani Elias, Shahrivar Abdal, Abdollahi Hadi (2013)., International Journal of Mining Science and Technology, 23(6), 885-892.

- Application of response surface methodology and central composite rotatable design for modeling the influence of some operating variables of the lab scale thickener performance. Aghajani Seifollah, Azizi Aydin, Ardalan Maryam, Vafaei Maria E Aguilar, پشمی مرتضی, Abdollahi Hadi (2013)., International Journal of Mining Science and Technology, 23(5), 717-724.



· کنفرانس ها
- بررسی کانی شناسی نمونه نیکلین پرعیار و کم عیار براساس  مطالعات میکروسکوپی - XRD و SEM. برومند زهره, عبداللهی هادی, میر محمدی میر صالح (1401)., 41 چهل و یکمین گردهمایی علوم زمین, 2-3 بهمن, تهران, ایران.

- بررسی اسپنت مدیوم میکروارگانیسمهای اسید دوست- قلیایی دوست و تولید کننده اسید آلی در انحالل نیکل، کبالت،ارسنیک،  مس وآهن از کانی نیکلین. برومند زهره, عبداللهی هادی, نجفی اصل پاشاکی شبنم, میر محمدی میر صالح (1401)., 41 چهل و یکمین گردهمایی علوم زمین, 2-3 بهمن, تهران, ایران.

- تاثیر خاکستر زغالسنگ بر محیط زیست، زندگی انسان و حیوانات. رضایی هما, شفائی تنکابنی سیدضیاء الدین, عبداللهی هادی, برومند زهره (1399)., سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین, 4-5 بهمن, تهران, ایران.

- حذف فلزات سرب و کبالت از محلول¬های سنتزی توسط پرلیت منبسط شده. شعیبی وحیده سادات, نوع پرست محمد, عبداللهی هادی, برومند زهره (1399)., سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین, 4-5 بهمن, تهران, ایران.

- تاثیر مواد شیمیایی مختلف در فلوتاسیون آپاتیت و کلسیت خالص. محرومی مصطفی, عبداللهی هادی, قراباغی مهدی (1399)., نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی, 3-5 بهمن, تهران, ایران.

- حذف یون کبالت از پساب های معدنی با نانومونت موریلونیت مقداردهی شده با پلیمر کلیت ساز -8 هیدروکسی کوینولین. صادقی نیلوفر, قراباغی مهدی, عبداللهی هادی, برومند زهره (1399)., نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی, 3-5 بهمن, تهران, ایران.

- بیولیچینگ نیکل از نمونه کانسنگهای کم عیار سولفیدی نیکل با میکروارگانیسمهای ترکیبی ترموفیل معتدل. خندان نیلوفر, عبداللهی هادی, قراباغی مهدی, میر محمدی میر صالح (1399)., نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی, 3-5 بهمن, تهران, ایران.

- بهینهسازی فرآیند لیچینگ احیایی نیکل از باتریهای مستعمل لیتیومی در حضور یونهای آهن. قصاع سینا, فرزانگان اکبر, قراباغی مهدی, عبداللهی هادی (1398)., کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی, 16-16 بهمن, تهران, ایران.

- بهینه سازی خردایش کاتد باتری های لیتیوم یون فرسوده با استفاده از طراحی آماری آزمایش ها. قصاع سینا, فرزانگان اکبر, قراباغی مهدی, عبداللهی هادی (1398)., کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی, 16-16 بهمن, تهران, ایران.

- بهینه سازی پارامترهای موثر در لیچینگ مهمترین منبع اکسیدی حاوی نیکل و کبالت با استفاده از نرم افزار Design Expert 7. حسینی نسب مرضیه, نوع پرست محمد, عبداللهی هادی (1398)., هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران, 30دی-1بهمن, بیرجند, ایران.

- بررسی نقش NaCl در لیچینگ شیمیائی لاتریت با استفاده از اسیدهای آلی و معدنی. حسینی نسب مرضیه, نوع پرست محمد, عبداللهی هادی (1398)., هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران, 30دی-1بهمن, بیرجند, ایران.

- مقایسه اسید سولفوریک زیستی با اسید آلی زیستی به عنوان عامل انحلال نیکل و کبالت از لاتریتهای پرآهن. حسینی نسب مرضیه, نوع پرست محمد, عبداللهی هادی (1398)., هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران, 30دی-1بهمن, بیرجند, ایران.

- مروری بر تولید مس با روش سازگار با محیط زیست. ابراهیم پور شهرام, عبداللهی هادی, اصلانی وحید, منافی زهرا (1398)., چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران, 1-3 تیر, ارومیه, ایران.

- بررسی کارایی نانوذره اسپینلی آهن –کبالت با پوشش گرافن اکساید در جداسازی عنصر روی از پساب واقعی. برومند زهره, اسدی رضا, قبادی میثاق, عبداللهی هادی, شهامی میرحسین, علیجانی مریم, کاراموزیان محمد (1397)., دومین همایش ملی کاربردهای نانو و بیوفناوری در زمین و معدن 2018, 27-27 آبان, ایران.

- آنالیز مسیر: یک ویژگی کلید طراحی شبکه های جدایش کانه های کمپلکس. رادمهر وحید, شفائی تنکابنی سیدضیاء الدین, نوع پرست محمد, عبداللهی هادی (1397)., هفتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و پنجمین کنگره بین‌المللی معدن و صنایع معدنی, 12-13 مهر, تهران, ایران.

- بررسی سینتیک انحلال مس از باطلههای تخته مدارهای چاپی. آقابابایی شادی, سید علیزاده سید محمد,  محمد حیاتی, عبداللهی هادی (1396)., کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران, 6-6 بهمن, اهواز, ایران.

- تعیین پارچه فیلتر مناسب و بررسی تاثیر آن بر فرآیند عملیاتی فیلتراسیون کنسانتره کارخانه تغلیظ مس قلعه‌زری. رضایی امیرحسین, عبداللهی هادی, قراباغی مهدی, محمدزاده علی اصغر (1396)., مدیریت آب در صنایع فرآوری مواد معدنی, 4-4 دی, تهران, ایران.

- The Surface Chemistry Characterization of Pyrite, Sphalerite and Molybdenite after Bioleaching. Ghassa Sina, Abdollahi Hadi, Gharabaghi Mahdi, Chehreh Chelgani Saeid, Jafari Mohammad (2017)., International Biohydrometallurgy Symposium, 24 September, Freiberg, Germany.

- Examining the Effects of Typical Reagents for Sulfide Flotation on Bio-Oxidation Activity of Ferrous Iron Oxidizing Microorganisms. Jafari Mohammad, Shafahi Tonkaboni Sead Zia Aldin, Abdollahi Hadi, Gharabaghi Mahdi, Chehreh Chelgani Saeid, Ghassa Sina (2017)., International Biohydrometallurgy Symposium, 24 September, Freiberg, Germany.

- سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اسپینلی دو فلزی CoxMnyFe2O و بررسی کارایی آن در جذب کادمیم. قبادی میثاق,  زهره برومند, قراباغی مهدی, عبداللهی هادی, مرادیان مرضیه,  امیر شفیعی (1396)., اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 1-2 مرداد, تهران, ایران.

- سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اسپینلی پایه آهن MnFe2O با پوشش های مختلف و بررسی توانایی آنها در جذب کادمیوم. قبادی میثاق,  زهره برومند, قراباغی مهدی, عبداللهی هادی, مرادیان مرضیه, قصاع سینا (1396)., اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, 1-2 مرداد, تهران, ایران.

- بررسی و نقش مطالعات کانی شناسی در تعیین درجه آزادی کانسنگ آهن معدن سرویان، استان مرکزی از دیدگاه فرآوری مواد معدنی. قبادی زهره,  امیر پازوکی, عبداللهی هادی (1395)., بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 6-7 دی, ایران.

- بررسی رفتارسنجی سنگ آهن معدن سرویان در پرعیارسازی ثقلی و مغناطیسی. قبادی زهره,  امیر پازوکی, عبداللهی هادی (1395)., سمینار تخصصی فرآوری مواد معدنی, 2-2 آبان, تهران, ایران.

- بررسی تاثیر حضور ترکیبات شیمیایی در لیچینگ و بیولیچینگ کانیهای سولفیدی مس.  پروانه آزمایش فرد, عبداللهی هادی (1394)., کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی, 10-12 آبان, دبی, امارات متحده عربی.

- ارزیابی چیدمان مدارهای فلوتاسیون با تلفیق روش تحلیل مدار خطی ونمودار جریان سیگنال، مطالعه موردی: کارخانه مس قلعه زری. امیری هادی, شفائی تنکابنی سیدضیاء الدین, نوع پرست محمد, عبداللهی هادی (1394)., اولین کنفرانس مهندسی معدن، فلزات و مواد, 18-20 مهر, تهران, ایران.


· کتب 
- معرفی کاربردهای نانوفناوری در معدن. قریب فریبرز, کارگر مریم, برومند زهره, عبداللهی هادی, کاراموزیان محمد, رحمانی بهنام (1401).

- سیستم های همگن سازی و انتقال مواد در فرآوری مواد معدنی (مبانی و اصول طراحی) جلد اول. عبداللهی هادی, نوع پرست محمد, یونسی مجید (1397).



· مجلات




	
پایان نامه ها و رساله ها
	- آلودگی‌زدایی باطله‌های معدنی حاوی پیریت واکنشی با تلفیق روش‌های بیواکسیداسیون و الکتروسینتیک، محمدمیلاد جبرائیل وندمقدم، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1402/6/28 

- مطالعه امکانسنجی استحصال نیکل از کاتالیست مستعمل  با استفاده از حلال های اوتکتیک عمیق DES، احسان ابراهیمی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1402/4/31 

- بررسی مکانیزم بیولیچینگ کنسانتره تتراهدریت و تاثیر عناصر مختلف بر آن، سجاد اقازاده، هادی عبداللهی، دکتری،  1402/4/25 

- بهینه سازی جدایش آهن و سایر ناخالصی ها و تولید کنسانتره مس از معدن مس سولفیدی اهر، امیرحسین سپهرنیا، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1402/4/24 

- مطالعات امکان سنجی جایگزینی روغن  ارزان قیمت از لاستیک های مستعمل به عنوان کلکتور مورد استفاده در صنایع زغالشویی (به همراه اعتبارسنجی اقتصادی در مقیاس آزمایشگاهی)، احمد رحمانیان کوشککی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1402/4/18 

- تبدیل زیستی هماتیت به مگنتیت و بکارگیری آن در حذف سرب از محلول سنتزی، مهدیه عظیمی یوشانلوئی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1402/11/25 

- بیولیچینگ کنسانتره سولفید روی و فرایند استخراج حلالی روی از محلول حاصل از فرایند با استفاده از استخراج کننده D2EHPA، مهرداد کردلو، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1402/11/23 

- بررسی عملکرد کلکتورهای ترکیبی در فلوتاسیون پیریت ، کورش جاودان تبار، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1401/8/8 

- سنتز و مشخصه¬یابی نانوذرات مغناطیسی اسپینلی  MnFe2O4و CoFe2O4 و بررسی ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب عناصر سرب و کروم از محلول-های سنتزی.، سیدفریدالدین رفیعی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1401/8/3 

- ازیافت نقره از کاتالیست مستعمل صنایع پتروشیمی به کمک هیدرومتالورژی، امیرحسام همایونی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1401/4/29 

- مطالعات امکانسنجی سولفورزدایی از زغالسنگ طبس با هدف کاهش خاکستر و افزایش بازیابی با روشهای مرسوم و غیرمرسومفرآوری در مقیاس آزمایشگاهی، محمدرضا شهبازی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1401/4/29 

- طراحی غبارگیرهای مدارهای سنگ شکنی، امیر ارباب افضلی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1401/4/28 

- بررسی تاثیر مواد آلی فرآیند استخراج حلالی بر روی فرآیندهای بیواکسیداسیون و بیولیچینگ، روزبه صانعی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1401/1/27 

- روش های علمی سیلیس زدای از سیلیس تولیدی در ایلمنیت کتارخانه های فراوری تیتانیوم کهنوج، محسن محمدصالحی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1401/11/30 

- طراحی و تولید حلال های یونی اتکتیک جهت بازیابی فلزات ارزشمند از باتری های لیتیومی به شیوه یونومتالورژی، محمد جعفری، هادی عبداللهی، دکتری،  1401/11/25 

- بررسی فرآیند ترسیب بلورهای هیدروکسید آلومینیوم به منظور بهبود کارآیی و کیفیت محصول، حسینعلی میرزایی، هادی عبداللهی، دکتری،  1401/11/16 

- بیولیچینگ کانسنگهای نیکل سولفیدی کم عیار به روش ستونی، امیرحسین محمدزاده، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1401/10/10 

- بازیافت نرمه های زغال سنگ به منظور استفاده در صنایع متالورژیکی، محمدامین غلام زاده کهتکی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1400/4/27 

- مطالعات  فرآوری و پر عیار سازی نمونه طلای منطقه کامیاران با روش نوین ثقلی نلسون، میرسجاد حسینی طرزم، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1400/4/27 

- انحلال طلا از نمونه طلای آق دره با استفاده از تیواوره، تیوسولفات و گلایسین به¬عنوان جایگزین سیانور، سارا اسدی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1400/4/26 

- بهینه سازی متغییرهای موثر بر بازیابی شیمیایی و بیولوژیکی فلزات ارزشمند از خاکسترهای ذغال سنگ، هما رضایی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1400/4/26 

- امکان‌سنجی انحلال منیزیم و نیل از کاتالیست مستعمل Mg/Ni در شرایط شیمیایی ، فاطمه رزازان، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1400/11/12 

- بررسی اثر هم‌افزایی گلیسین در انحلال تیوسولفاتی طلا، محمد رضایی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1400/11/10 

- بیواکسیداسیون سولفیدهای آهن دار (پیریت،پیروتیت ، مارکاسیت و آرسنوپیریت) در شرایط مزوفیلی و ترموفیلی با نگرش ویژه به تولید زهاب اسیدی معدن، علی یداللهی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1399/7/29 

- بررسی تاثیر تزریق گاز CO2 بر عملکرد فرایند بیولیچینگ کانی های سولفیدی کم عیار مس، محمد قاسمی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1399/7/29 

- بررسی مکانیسم شناورسازی و بازداشت کانی های خالص کلسیت و اپاتیت در سیستم میکروفلوتاسیون ، مصطفی محرومی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1399/7/28 

- بررسی مکانیزم بیولیچینگ نمونه لاتریت حاوی نیکل و کبالت، مرضیه حسینی نسب، هادی عبداللهی، دکتری،  1399/6/25 

- بیولیچینگ نیکل از نمونه های سولفیدی کم عیار با استفاده از میکروارگانیسم های مزوفیل و ترموفیل، نیلوفر خندان، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1399/4/24 

- بررسی سینتیک انحلال لیتیوم و کبالت از باتری های لیتیوم یون فرسوده (در فرآیند بیولیچینگ)، سینا قصاع، هادی عبداللهی، دکتری،  1399/12/2 

- بازداشت کانی‌های پیریت، کالکوپیریت، گالن و اسفالریت با استفاده از باکتری‌های مزوفیل و ترموفیل، مرتضی شهبازنژاد، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1399/12/17 

- ساخت دستگاه غرق و شناورسازی واسطه سنگین ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی، محمدرضا اصلانی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1399/11/12 

- فرآوری و بهبود خواص مواد اولیه به منظور تهیه بتن خود ترمیم، مصطفی جعفری، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1398/4/15 

- بررسی میکروفلوتاسیون کلسیت با استفاده از نانو کلکتورهای طبیعی؛ تالک و گرافیت، علی رحمانی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1398/11/26 

- انحلال بیولوژیکی سه مرحله ای غبار مس با سه نوع باکتری مزوفیل، ترموفیل معتدل و ترموفیل مطلق جهت بازیابی حداکثری مس، شهرام ابراهیم پور، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1398/11/21 

- بهینه سازی و بهبود عملکرد بیولیچینگ منابع سولفیدی مس با استفاده از باکتری های ترموفیل معتدل با نگرشی بر مطالعات مینرالوژیکی منابع مختلف سولفیدی مس، وحید اصلانی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1398/11/21 

- توسعه روش ریاضیاتی در ارزیابی چیدمان مدارهای جدایش مواد معدنی، وحید رادمهر، هادی عبداللهی، دکتری،  1397/7/7 

- بهینه سازی میکرو و بایو فلوتاسیون پیریت، مهران احمدی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1397/6/21 

- استحصال انتخابی  مس-نیکل از محلول سنتزی و صنعتی با استفاده از  استخراج کننده های لیکس 984 و دپا، امیرحسین سویزی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1397/11/1 

- سنتز نانو ذرات کامپوزیت اکسید آهن مغناطیسی-کربن بلک و بررسی مکانیزم جذب و واجذب عناصر نادر خاکی از محلول های سنتزی، سودابه ملکی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1397/10/30 

- سنتز نانوذرات مغناطیسی پوشش دار و کاربرد آنها در حذف آرسنیک و روی از پساب معدن زرشوران، رضا اسدی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1397/10/30 

- بهینه سازی فرآیند فیلتراسیون کنستانتره کارخانه فرآوری مس قلعه زری در مقیاس آزمایشگاهی، امیرحسین رضایی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1397/10/29 

- استحصال ایتریم از محلول سنتزی با استفاده از نانو صفحات گرافن، امیر کشت گر، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1397/10/29 

- پرعیار سازی و کاهش محتوای گوگرد، سیلیس و سایر ناخالصی ها از نمونه سنگ آهن معدن نیاسر، فرهاد فرهادی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1396/6/20 

- جدایش روی از محلول های کلریدی به روش استخراج حلالی، حسین جعفری، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1396/11/8 

- استحصال آلومینیوم از رس ( کائولینیت) با استفاده از انحلال شیمیایی و میکروبی، دانیال کربلائی صالح، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1396/11/1 

- سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی و بررسی ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب جهت استخراج فلزات سنگین سرب و کادمیوم و عناصر نادر خاکی سریم و لانتانیوم، میثاق قبادی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1395/6/28 

- جذب یون های فلزات کبالت و سرب توسط پرلیت منبسط شده، وحیده السادات شعیبی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1395/11/11 

- حذف فلزات سرب و کبالت از محلول های سنتزی توسط پرلیت منبسط شده، وحیده السادات شعیبی، هادی عبداللهی، ،  1395/11/11 

- حذف یون های فلزات کبالت و سرب از پساب های معدنی با استفاده از نانو مونت موریلونیت، نیلوفر صادقی، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1395/10/28 

- تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیندهای فلوتاسیون ( کلکتورهای خانواده زنتات و کف سازهای متداول ) بر روی کارئی بیواکسیداسیون آهن فرو و بیولیچینگ سولفید روی ( اسفالریت )، محمد جعفری، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1395/10/19 

- فلوتاسیون سرب و روی کربناته معدن دره زنجیر و بهینه سازی فرآیند، میثم صالح فرد، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1395/10/18 

- فلوتاسیون سرب و روی کربناته معدن دره زنجیر و  بهینه سازی فرآیند، میثم صالح فرد، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1395/10/18 

- بررسی سینتیک انحلال اسفالریت به وسیله آهن فریک تولید شده به روش بیواکسیداسیون، سینا قصاع، هادی عبداللهی، کارشناسی ارشد،  1394/6/9 
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